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CAMARAS DE CONDENSACION

SERIE CH




DYCOMETAL

Testing Tecknotogy

Las pruebas de corrosion por condensacion, estan orientadas a
conocer el comportamiento de las muestras en condiciones de
alta humedad y alta temperatura, verificando si existe algun tipo
de defecto en la proteccion frente a un estudio acelerado me-

diante condensacion de agua en la muestra.

Las aplicaciones de estos equipos son diversas aplicandose en
diferentes campos como pinturas, recubrimientos, plasticos, etc.

CONSTRUCCION VERTICAL

* Volimenes de camara de 300 o 572 litros de
capacidad util.

» Camaras Chasis exterior fabricado en chapa de
acero cincado.

* Pintada con pintura acrilica secada al horno en
color gris claro segun RAL-9010.

e Camara interior fabricada totalmente en acero
inoxidable AISI 316

* Cubeta de llenado para el agua de ensayos
fabricada segun norma DIN/ISO en acero inox.
AISI 316.

* Aislamiento mediante lana de vidrio para con-
seguir un mayor ahorro de energia.

Normativas

*DIN 50 017

*ISO 6270-2

* VDA 621-421

* ASTM D2247

* BS 3900 Part F2, etc

* Soportes interiores en los laterales para colgar
las piezas a ensayar fabricado en PVC.

* Puerta en el frontal de la camara con apertura
de180° permitiendo un completo acceso a la zona

interior.

* Apertura a izquierda o derecha (seleccionar op-
cién con el pedido).

* Ventana de observacion fabricada en vidrio secu-
rit transparente.

* Burlete frontal para hermeticidad de la puerta.

* 4 patas en la base de PVC roscadas para nivela-
cion de la camara.



